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 Конкурсное задание 2А
«Изготовление композитного корпуса ракеты»

Время на выполнение задания – 2 часа.
Порядок выполнения задания:

1. Разработать и утвердить у экспертов размеры развертки корпуса. (корпус должен быть изготовлен из двух слоев стеклоткани)
2. Раскроить стеклоткань по развертке
3. Отжечь стеклоткань на электроплитке, взвесить и развести эпоксидную смолу и пропитать стеклоткань.
4. Осуществить намотку стеклоткани на стапель корпуса и поставить изделие на полимеризацию.
Профессиональные компетенции для выполнения конкурсного задания.
- Умение работать с технологиями композитных материалов
- Знание правил по технике безопасности при работе с электроинструментом.
- Умение работать в защитной одежде
- Умение работать с измерительным инструментов (штангенциркуль, линейка ).
- Умение работать с электронными весами для развески компонентов композита.

Описание конкурсного задания 2А.
1. Ознакомиться с размерами стапеля корпуса
2. Разработать размеры выкройки стеклоткани и утвердить их у эксперта соревнований.
3. Обернуть стапель корпуса защитной пленкой
4. Надеть защитный комплект

5. Раскроить стеклоткань по шаблону выкройки корпуса

6. Отжечь стеклоткань от воска на электроплитке

7. Взвесить заготовку из стеклоткани

8. Пользуясь весами отмерить компоненты эпоксидного связующего по массе, равной массе стеклоткани и в необходимых пропорциях. Тщательно перемешать их в отдельной таре.

9. Поставить компануд на подогрев. (Внимание! С этого момента время у вас ограничено. Теплая смола может очень быстро полимеризоваться.)
10. Разложить на столе полиэтиленовую пленку. Положить на нее стеклоткань

11.  Нанося небольшими порциями компануд на стеклоткань, тщательно втереть его силиконовым шпателем

12.  Осторожно снять пропитанную стеклоткань с пленки и накрутить ее на стапель корпуса.
13.  Разгладить намотку и тщательно удалить все возникшие складки.

14.  Поставить корпус на полимеризацию.
